
Procedimiento
Preparación Muestras

¿Qué tipo de muestras podemos analizar?

Sólida
Policristalina

Monocristalina

Semiconductora

Conductora

Compacta (pastilla)

¿Qué dimensiones máximas puede tener la muestra? 10 x 10 mm de área

4mm de espesor

¿Cómo sujetamos la muestra al portamuestras?

Tintura de Plata

Camisa de Tántalo
(Soldadura por puntos)

Cinta de carbono

Limpieza del portamuestras
10 minutos sumergido en un baño ultrasonico en
acetona o alcohol

Utilización de guantes, sin polvo

Limpieza de la muestra

agua destilada

agua oxigenada

acetona

alcohol

9K

HCL

Aire comprimido (N)

Muestra y Portamuestras deben estar "secas"

Introducción en cámara INTRO

A presiones del orden E-8mbar, introducción en cámara XPS
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